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Протокол лабораторных испытаций на стойкость

к воздействию плесневых грибов

l) Исполнumель: Лаборатория мицели.tльньIх грибов ВКМ. 1193ЗЗ, Москва, ул. Губкина д. 3.

2) Заказчuк; Общество с ограниченной ответственностью кЭм-Си Баухеми> (ООО <Эм-Сд
Баухеми>); |97373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, д. 35, корпус 4, лит. А,
оф.202.

3) Наuменованuе uспьtmуеJиоzо л4аmерuала: Смесь сухая штукатурнЕt I цементная KPLITONIT
Т1+ (МаксиСлой)>, KPLITONIT МаксиСлой (Т1+)>, (PLITONIT МаксиСлой>), выпускаемая
по ТУ 23.64. 1 0-0 60-51 5 52l 55-2025,

4) Колuчесmво образцов: 10 пластиII серого цвgта D:50 мм (опьrг - 5 повторностей,
маркировка:; KoHTpoJlь - 5 повторностей).

5) Основанuе dля провеdенllя uспыmанuя:,Щоговор J\Ъ 31/25 от 14.0З.2025 г.

6) Использованное прu uспыmанLlrlх оборуdованuе: Камера LGC-5101 фирмы KDaihan
LabTech>, Корея (аттестат М 442-0700-008485-2024-DLCCCD0201C от |2.12.2024).

'l) ,Щаmа начслла uспьtmанuя; 19.03.2025 г.

,Щаmа окончанuя uспыmанuя: t6,04,2025 г.

8) Проzрал,tлла uспьtmаная; Проведение испытаний покрытия на стойкость к воздействию
плесневьIх грибов согласно требованиям ГОСТ 9.049-9l <EСЗКС. Материалы полимерные и
их компоненты. Методы лабораторных испытанийла стойкость к воздействию плесневьж
грибов> (метод 2 оцонка грибостойкости в условиях, имитирующих минерчtльные
загрязнения).

9) Резульmаmы uспыmанuя: оценивi}пась интенсивность р€ввития грибов на внешней
поверхности материала. Невооруженным глЕtзом рост грибов не виден, при микроскопии
прорастание спор не обнаружено. Балл 0. :
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l0) Заключенuе о zрuбосrпойкосrпu маmерuала: Индекс грибостойкости - ПГ*оr. ИсслеДОваННЫЙ

материал - смесь сухая шт}катурнtш цементная <PLITONIT Т1+ (МаксиСлой)>, <PLITONIT

МаксиСлой (Т1+)), (PLITONIT (МаксиСлой)>, выпускаемаlI по ТУ 2З.64.Т0-060-51552|55-

2025 - не является питательной средой для грибов и грибоустойчив пРи наЛиЧИИ

минеральньD( загрязнений.

tl) ,Щезuнфекцuя л4аrперuаJIа после uспы,mанuй: обработка тампоном, смоченным 70 О/о ЭТаНОЛОМ

с последующим облучением УФ бактерицидной лампой в течение 120 мин.

Зав.лабораторией мицелиальньтх грибов ВКМ
к.б.н. Иванушкина Н.Е.

. ответственный исполнитель :

в.н.с. лаборатории мицелиальньпr грибов
к.б.н.
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