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По месту требования

Информационное письмо

об испытаниях на морозостойкость продукта Colorit Fast Premium.

ПродУкт Colorit Fast Рrеmiчm был испытан на сохранение внешнего вида и

времени жизни по истечению 5 цикJIов замораживаниrt-оттаивания (отрицательная

изотерма не менее 8 часов при -20С).

ПО РеЗУльтатаМ испытаниrIм: внешний вид соответствует контрольному образцу

фОто 1-4, время жизни имеет незначительные отличиrI таблица 1. Продукт Colorit Fast

Premium выдерживает испытания на морозостойкость (5 цикJIов при _20С).

Таблица 1

Время
Потеря подвижности (время жизни)

.Що циклов зtlп{орФкивания-оттаивания После 5 циклов (-20С)

30 мин 5-10% 5-10%

60 мин 10-15% Еезн нагрев 10-15% незн нагрев

90 мин З0-40% нагрев 20-З0% нагрев

120 мин 50-60% незн нагрев 50-60% незн нагрев

l50 мин 70-80% 60-70%

180 мин 80-90% 70-80%

210 мин 80-90% 80-90%

240 мин 80_90% 80_90%,

270 мин 90-95% 80-90%

300 мин 90-95% 90-95%

330 мин 90-95% 90-95%

360мин 90-95% 90-95%
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Фото 2, Компонент А контрольный образеч



Фото 3. Компонент В после испытаний на морозостойкость

Фото 4. Компонент А после испытаний на морозостойкость


